
Periyodik cetvelin geçiş elementleriyle ilgili, 

I. Hepsi metsldir. 

II. Perîyodik oetvelin d bloğunda yer alırlar. 

III. Çoğunun yoğunluğu yüksektir. 

yargılanndan hangileri doğmdur? 
 

A) Yalniz I  
D) II ve III 

B) I ve II C) I ve III 

E) I, II ve III 
 
 
 

Çok geniş kullanım alanına sahip olan demir elementiyle 

ilgili verilen, 

I. Bileşikleûnde +2 ya da -r3 yüklerini alabilir. 

II. Doğada farklı minerallerin yapısında bulunur. 

III. Doğada elementel ya da bileşik halinde bulunur. 

özelliklerinden hangileû yanlıstır? 
 

A) Yalnzz II  
D) I ve III 

B) Yalnız III  
E) II ve III 

C) I ve II 

 
 

 

I. Hematit 

II. Limonit 

III. Manyetit 

Yukarıdaki minerallerden hangilerinde demir elementi bu- 

lunur? 
 

A) Yalnzz I  
D) II ve III 

B) I ve II C) I ve III 

E) I, II ve III 
 
 

 

Demir metalinin yüksek fınnlarda elde edilmesiyle ilgili, 

I. Demir cevherindeki demir indirgenerek metalik demir elde 

edilir. 

II. Kullanılan kok kömürü yükseltgen etki gösterir. 

III. Demir yüksek fırının en üst bölmesinderı alınır. 

yargılarından hangileri doğrudur? 
 

A) Yalnız I  
D) II ve III 

B) I ve II C) I ve III 

E) I, II ve III 
 
 

 

Yüksek fırınlarda demir cevherinden demir metali elde edi- 

lirken, 

I. C(k) + (g) (g) 

II. F  0 3(k) + 3CO(g)—+ 2Fe(k) + 3C (g) 
III.  4Fe(k) + (g) 2F 0 3(k) 

tepkimelerinden hangileû gerçekleşir? 
 

A) Yalnız I  
D) I ve III 

B) Yalnzz II C) I ve II 

E) I, II ve III 



   Yüksek firınlarda demir cevherinden demir metali elde 

edilmesinde, 

I. Karbon dioksit gazının kok kömûrüyle etkileşmesi sonucu 

karbon monoksit gazı oluşur. 

II. Kok kömûrü oksijen gazıyla tepkimeye girerek karbon di- 

oksit gazını oluşturur. 

III. FROM katısı indirgenir. 

olayları hangi sırayla gerçekleşir? 
 

A) I - II - III  
D) II - III - I 

B) I - III - II  
E) III - II - I 

C) II - I - III 

 
 

 

   Çelik üretmek amacıyla uygulanan Bessemer yöntemiyle 

ilgili, 

I. Asidik yöntem, bazik yönteme göre daha kolay uygulanır. 

II. Ham demirdeki karbon oranı azalülır. 

III. Fosfor ve kûkürt safsızlıkları bu yöntem ile uzsNaştırılır. 

ifadelerinden hangileri doğmdur? 
 

A) Yalnzz I  
D) I ve II 

B) Yalnız II  
E) II ve III 

C) Yalnız III 

 
 
 

   Asidik Bessemer yonteminde uygulanan işlemlerle ilgili, 

I. İlk önoe ham demir FeO haline dönüştürülür. 

II. Silisyum oksitlenerek demirden ayrılır. 

III. Konverter içinde bulunan ham demire hava üflenerek oksit 

bileşikleûnin oluşması snğlanır. 

yargılanndan hangileri doğmdur? 
 

A) Yalnzz I  
D) II ve III 

B) I ve II  
E) I,II ve III 

C) I ve III 

 
 

 

   Yapısında bulunan karbonun oranına bağlı olarak çelik fnrklı 

özellikler kazanır. 

Buna göre, 

  Celik    Özellik  

I. Düşük karbonlu çelik Çok verilir. 

II. Orta karbonlu çelik Ray üretiminde kullanılır. 

III. Yüksek karbonlu selik Kaynak olma özellikleri s•* 

zayıRır.    

özelliklerinden hangileû yanlıstır? 
 

A) Yalnzz I  
D) I ve III 

B) Yalnız II  
E) II ve III 

C) I ve II 

 
 
 

   Çeliğin yagısına katılan bazı metaller, deliğin değişik özellikler 
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Cevaplar : 

1)E, 2)B, 3)E, 4)B, 5)A, 6)C, 7)D, 8)E, 9)A, 10)C, 11)D, 12)B, 


